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结论

---

检验检测 
结果

                                  检验检测结果详见附页

备注
本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 
复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 
本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

委托单位

中山市森联纺织新材料科技有限公司
地址：中山市港口镇兴港南路17号182卡

客户认定
信息

针织布4#      40cm×40cm
颜色：黑色
生产单位：中山厚大新材料科技有限公司
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No:

测试方法：

检出限

(mg/kg)

100.0

本项判定

玻尿酸 9067-32-7 --- 107.0

---

说明

---

物质名称 化学文摘编号
标准要求 检验检测结果

(mg/kg) (mg/kg)
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检验检测项目：玻尿酸含量

GTTC/GF TM 056-2020 (GTTC测试方法)


